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ALYUMINIY VA UNING QOTISHMALARIDAGI OKSIDLI 

PLYONKALARNING HIMOYAVIY XUSUSIYATLARINI OSHIRISH

Isomiddinov Javohirmirzo Qamariddin o ’g ’li, assistent 
Sattarova GulhayoYusupovna, magistr 

Mamatqulov J.R. , Yo ’Idashev S.A, talaba.
Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada alyuminiy va uning qotishmalaridagi oksidli 
plyonkalar himoyaviy xususiyati, ulaming zichligi, yorug’likka chidamlilik 
xususiyatini berish uchun ayrim noorganik tuzlar eritmalarining ta’siri haqida 
qisqacha yoritilgan.

Kalit so’zlari: Alyuminiy, qotishmalar, organik va noorganik bo’yoqlar, 
plyonka, paraffin, gidrofoblash, izolyatsiya.

Annotation. This article briefly describes the protective properties of oxide 
films of aluminum and its alloys, their density, the effect of some solutions of 
inorganic salts on imparting lightfastness.

Keywords: aluminum, alloys, organic and inorganic colorants, captivity, 
paraffin, hydrophobization, isolation.

Mamlakatni ijtimoiy -  iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan ustuvor 
vazifalarga muvofiq Respublikada kimyo texnologiya sanoatini rivojlantirish, 
xalqaro standartlar darajasida zamonaviy texnologiyalar asosida mahsulot sifatini 
oshirish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

Alyuminiy vа uning qоtishmаlаridаgi оksidli p ^ o n k ^ r  judа g'оvаk 
hisоblаnаdi. Оrgаnik vа nооrgаnik bo'yoqlаrdа bo'yаlgаndа g'оvаkliklаr biraz 
kаmаyаdi. Bo'yаsh jаrаyoni uzоq vаqt dаvоm etmаgаnligi tufаyli g'оvаkliklаrni 
to liq siqib chiqаrish yoki ulаrning germetikligini sаqlаb bo'lmаydi. Bundаn 
tаshqаri, bo'yBlgBn g'оvаksimоn plyonkаlаrning yorug'likkа bаrdоshliligi kаm 
bo'lib, qo'shimchа himоyаlаshni tаlаb qikdi, shuning uchun plyonkа qоplаnib, u 
bo'yаlgаndаn keyin plyonkаni zicЫаshtirish (to'ldirish) jаrаyoni оlib bоrilаdi.

ZicЫаshtirishdа р ^ ^ а  strukturаsi o'zgаrаdi vа g'оvаkliklаr yopikdi. 
Plyonkаning himоyаlаsh xususiyаti vа yoruglikka chidаmliligi оrtаdi, chunki 
bo'yаsh jаrаyonidа plyonkаgа аdsоrbilаngаn bo'yoq uni kistorad, hаvо vа nаmlik 
tа,siridаn sаqlаydi. ZicЫаshtirish qаynоq suvdа, mоyshimdirish, рагай^а 
bоshqаlаrni shimdirish, turli eritmаlаrdа ishtov berish, gidrоfоblаsh yoki lаk bikn 
bo'yаsh оrqаli оlib bоrilаdi
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Qaynoq holdagi distillangan yoki tarkibida tuzi bo'lmagan suvda 
zichlashtirish anodli oksidli qoplamalarning suvni shimib olish xususiyatiga 
asoslangan.

Alyuminiy oksidi bunda gidrolizlanadi, gidrolizlangan alyuminiyning 
molekulasi hajmi katta bo'lib, plyonkaning g'ovaklari to lib boradi. JarayonningrN 
i 5,5-6,5 va 95-100°Cda 30 daqiqa davom etadi. Zichlashtirishdan oldin bo'yalgan 
anodli qoplamalarga tegmaslik lozim. Anodli plyonkalarni bug' bilan vakuumda 
zichlashtirishda yaxshi natijalarga erishiladi.

Bo'yalmaydigan yoki uzoq vaqt saqlash uchun mo'ljallangan buyumlar 
asosan vertikal holatda xona haroratida 1-2 daqiqa davomida, parafin 110-120°C 
da10-15daqiqa davomida zichlashtiriladi.

Elektroizolyatsiyali anodli plyonkalar izolyatsiyalovchi laklar bilan 
to'ldiriladi. Universal elektrolitdan olingan elektrizolyatsiyalash qoplamalari 20-30 
g/lli tanin eritmasida 95-100°C da 25-30 daqiqa davomida hamda 150-200 g/l li 
vodorod peroksidi eritmasi bilan 18-25°C da 20-30 daqiqa davomida to'ldirilganda 
yuqori himoyalash qobiliyatini namoyon qiladi.

Bo’yalgan dekorakriv plyonkalarni zichlashtirish va ularga yuqori 
yorug’likka chidamlilik xususiyatini berish uchun ko’pincha ayrim noorganik 
tuzlaming eritmalaridan foydalaniladi (ilova).
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Ilova
Eritma (CH3COO)2Ni (CH3COO)2Ni H3BO3 K2Cr2O7 T,

OC
pH T

daq
1 5.2-6.8 0.85-1.57 7.5-9.5 - -

0
я

 °
 

9
1

5-7 20
30

2 5 - 5 - -
0

я
 °

 
9

1

5-7 10
20

3 - - - 85
95

6-7 20
30

Anodli plyonkalarni gidrofoblovchi suyuqliklardan foydalanib 
zichlashtirishda detal sirtida uning rangini o’zgartirmaydigan polimerli suvni siqib 
chiqaruvchi plyonka hosil bo’ladi.
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“O’zbekiston” 2011 yil.
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